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Kombinierter Schienbein- und Knéchelschitzer

Kombinierter Schienbein- {2) und Knochelschitzer (1),
insbesondere flir sportliche Zwecke, bestehend aus einer
die zu schiitzenden Bereiche des Beines (3) abdeckenden,
hinterfltterten Schale (4) aus kompaktem Kunststoffma-
terial und einem mit der Schale (4) fest oder losbar ver-
bundenen Polstermaterial (5), dadurch gekennzeichnet,
dald ausschliel3lich das Polstermaterial {5) als einteiliges
Bauteil sich Gber den Bereich der Schale (4) hinaus in den
Bereich der Knochel (6) erstreckt, so dal3 ausschliel3lich
das Polstermaterial (5) zumindest teilweise die Knochel
(6) bedeckt.
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Kombinierter Schienbein~ und Knéchelschiitzer

Die Erfindung bezieht sich auf einen kombinierten
Schienbein- und Kndchelschiitzer, insbesondere filir sport-
liche Zwecke, bestehend aus einer die zu schiitzenden
Bereiche des Beines abdeckenden, hinterfilitterten Schale
aus kompaktem Kunststoffmaterial und einem mit der Schale

fest oder l1ldsbar verbundenen Polstermaterial.

Ein Knéchelschiitzer der gattungsgemdfBen Art ist bei-
spielsweise aus der DE 295 00 630 Ul bekannt. Fir
verschiedene Sportarten, beispielsweise flir Fufiball

oder Hockey, wird ein Schutz fiir Schienbeine und Kndchel
bendtigt. In der genannten Gebrauchsmusterschrift wird
ein Schienbeinschiitzer offenbart, der eine kompakte
Kunststoffschale aufweist, die mit Polstermaterial
hinterfiittert ist. In dem Dokument ist vorgesehen, dagB
der Knoéchelschiitzer mit dem Schienbeinschiitzer fest
verbunden ist, wobei er fiir einen Schutz schlagge-

fihrdeter Bereiche des Kndchels sorgt.

Aus der DE 297 06 358 Ul ist gleichermaBen ein kombi-
nierter Schienbein- und Knéchelschiitzer bekannt, wobei
dort jedoch vorgesehen ist, daB der Schienbeinschiitzer

und der Knéchelschiitzer getrennt werden kdnnen. Ansonsten
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Aktenzeichen: 299 17 959.1

Neue Beschreibungsseite 2
(ersetzt die bisherige Beschreibungsseite 2)

ist aus dieser Gebrauchsmusterschrift gleichermaBen be-
kannt, daBf eine mit Schaumstoff hinterflitterte Kunststoff-
schale fiir den Schutz des Schienbeins sorgt.

Die Knéchel- und Schienbeinschiitzer der vorbekannten Art
sind jedoch recht aufwendig ausgebildet. Zudem besteht die
Gefahr, daR sich der Kndchelschutz und der Schienbeinschutz

unbeabsichtigt voneinander 18dsen k&nnen.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, den ein-
gangs beschriebenen kombinierten Schienbein- und
Kndchelschiitzer derart weiterzuentwickeln, daB8 ein
einfacherer Aufbau erreicht werden kann, der trotzdem
einen effektiven Schutz, insbesondere auch der Knéchel,
sicherstellt. Des weiteren soll gewdhrleistet sein, da8
keine unbeabsichtigte Trennung von Schienbein- und

Knéchelschutz erfolgen kann.

Die Ldsung dieser Aufgabe durch die Erfindung ist dadurch
gekennzeichnet, daB ausschlieBlich das Polstermaterial als
einteiliges Bauteil sich iliber den Bereich der Schale hinaus
in den Bereich der Kndchel erstreckt, so daf ausschlieBlich
das Polstermaterial zumindest teilweise die Knéchel bedeckt.
Bevorzugt ist vorgesehen, daB das Polstermaterial die
Knéchel vollstdndig bedeckt.

Durch die erfindungsgeméfen Merkmale wird ein sehr einfacher
Aufbau des Schienbein- und Kn&chelschiitzers erreicht.

Da die einteilige Polsterung sowohl die Hinterfiitterung
der Schienbeinschale als auch den Schutz der Kndchel
bewerkstelligt, kann auch kein unbeabsichtigtes L&sen von
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Schienbein- und Kndchelschutz auftreten. Durch die
integrale Ausbildung der Polsterung als Dampfungsmaterial
fiir die Schale und als Polstermaterial fiir die Knéchel ist

ein effektiver Schutz gewédhrleistet.

Bevorzugt ist vorgesehen, daf der sich iiber den Bereich
der Schale hinaus erstreckende Bereich des Polstermaterials
lappenférmig ausgebildet ist.

Der Schutz der Knéchel wird weiter dadurch verbessert, daf
sich die lappenfdrmige Erstreckung des Polstermaterials in

ihrem unteren Endbereich verbreitert.

Vorteilhafterweise ist der sich iiber den Bereich der Schale
hinaus in den Bereich der Knéchel erstreckende Teil des
Polstermaterials ellipsenfdrmig ausgebildet, wodurch eine

wirksame Abdeckung des gesamten Kndchels erreicht wird.

Eine Verbesserung der Beliiftung und der Gewichtsersparnis
ergibt sich, wenn das Polstermaterial eine Vielzahl von
Ausnehmungen aufweist. Hierbei ist insbesondere an eine
runde, ovale, rechteckige oder wabenfdrmige Ausgestaltung
der Ausnehmungen gedacht.

Als Material fiir die Polsterung kommt bevorzugt geschdumtes
Polyurethan (PU) oder geschdumtes Ethylen-Vinyl-Acetat
(EVA) in Betracht, wobei das Polster mit einem Faser- oder
Stoffgewebe bedeckt ist.

In der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
dargestellt.



Die Figur 1 zeigt schematisch in dreidimensionaler
Ansicht die Vorderseite eines mit einem er-
findungsgemdfen Schienbein- und Kndchelschiitzer

geschiitzten Beines.

Die Figur 2 zeigt ausschnittsweise die Riickansicht

des verwendeten Polstermaterials.

Das skizzierte Bein 3 eines Sportlers soll sowohl im
Schienbeinbereich als auch im Kndchelbereich geschiitzt

werden.

Hierzu ist ein Schienbeinschiitzer 2 vorgesehen, der eine
Schale 4 aus kompaktem - also hartem - Kunststoff auf-
weist. Die Schale 4 ist mit Polstermaterial 5 hinter-
fiittert, so daB eine weiche Auflage des Schienbein-
schiitzers 2 am Bein 3 sichergestellt ist.

Wie der Figur 1 zu entnehmen ist, ist das Polstermaterial
5 {iber den fiir die Hinterfiitterung der Schale 4 bendtigten
Bereich hinaus nach unten verldngert und reicht bis zum
Bereich der Knochel 6. Die Verldngerung des Polster-
materials 5 deckt also die Kndchel 6 zumindest teilweise,

bevorzugt vollstandig ab.

Hierfiir ist das Polstermaterial 5 Uber den Bereich der
Schale 4 hinaus bevorzugt lappenférmig verldngert. Wie
aus der Zeichnung ersichtlich, kann das Polstermaterial
5 im Bereich der Kndchel 6 ellipsenfdrmig ausgebildet
sein.



Zur Versteifung der Schale 4 kann vorgesehen sein, daB

die Schale 4 mit einem wabenfdrmigen Versteifungsmaterial
versehen ist. Der gesamte Schienbeinschiitzer 2 wird - wie
an sich bekannt - mittels Haltebidndern, insbesondere mit-

tels Klettverschliissen am Bein 3 befestigt.

Wie ebenfalls bekannt, ist ein textiles Trédgermaterial,
d.h. ein Faser- oder Stoffgewebe, als Grundschicht fir
das Polstermaterial 5 vorgesehen. Das Polstermaterial 5
kann dann schlieBflich wiederum mit einem zweiten Faser-
oder Stoffgewebe bedeckt sein.

Als Kunststoffmaterialien fiir die vorstehend beschriebenen
Komponenten sowohl des Knochelschiitzers als auch des

Schienbeinschiitzers kommen geschiumtes oder ungeschiumtes
Polyurethan, Ethylen-Vinyl-Acetat, Polyamid, Polypropylen

oder dergleichen in Betracht.

Die Dicke des Polstermaterials 5 - in Richtung senkrecht
auf die FuRBoberfliche - betrdgt zwischen 3 mm bis 6 mnm,
vorzugsweise 4 mm. Die Shore-Hdrte A liegt 2zwischen 25

und 45, vorzugsweise bei 35.

Zwecks besserer Beliiftung und zur Gewichtsersparnis kann
das Polstermaterial 5 mit runden, ovalen, rechteckigen oder
wabenfdrmigen Ausnehmungen 8 versehen sein, wie in Fig. 2

dargestellt ist.
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PUMA Aktiengesellschaft Aktenzeichen: 299 17 959.1
Rudolf Dassler Sport
91074 Herzogenaurach, DE

Neue Schutzanspriiche 1 bis 4
(ersetzen die bisherigen Schutzanspriiche 1 bis 4)

1. Kombinierter Schienbein- (2) und Knéchelschiitzer
(1), insbesondere fiir sportliche Zwecke, bestehend aus
einer die zu schiitzenden Bereiche des Beines (3) ab-
deckenden, hinterfiitterten Schale (4) aus kompaktem
Kunststoffmaterial und einem mit der Schale (4) fest oder
l6sbar verbundenen Polstermaterial (5), dadurch gekenn-
zeichnet, daB ausschlieBlich das Polstermaterial (5) als
einteiliges Bauteil sich liber den Bereich der Schale (4)
hinaus in den Bereich der Knéchel (6) erstreckt, so daB
ausschlieflich das Polstermaterial (5) zumindest teilweise
die Knbéchel (6) bedeckt.

2. Kombinierter Schienbein-~ und Knéchelschiitzer nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Polstermaterial
(5) die Knéchel (6) vollstdndig bedeckt.

3. Kombinierter Schienbein- und Knéchelschiitzer nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf der sich
iiber den Bereich der Schale (4) hinaus erstreckende Be-
reich des Polstermaterials (5) lappenfdrmig ausgebildet
ist.

4. Kombinierter Schienbein- und Kndchelschiitzer nach
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB sich die _
lappenfdrmige Erstreckung (7) des Polstermaterials (5)
in ihrem unteren Endbereich verbreitert.
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5. Kombinierter Schienbein- und Knéchelschiitzer
nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daf® der sich iber den Bereich der Schale (4) hinaus in
den Bereich der Knochel (6) erstreckende Teil des Polster-
materials (5) wenigstens anndhernd ellipsenfdrmig
ausgebildet ist.

6. Kombinierter Schienbein- und Kndchelschiitzer
nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daB das Polstermaterial (5) eine Vielzahl von Ausnehmungen

(8) aufweist.

7. Kombinierter Schienbein- und Kndchelschiitzer
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die |
Ausnehmungen (8) rund, oval, rechteckig oder wabenfdrmig
ausgebildet sind.

8. Kombinierter Schienbein- und Kndchelschiitzer
nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dap das Polstermaterial (5) aus geschdumten Polyurethan
(PU) oder geschdumten Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA) besteht,
das mit einem Faser- oder Stoffgewebe bedeckt ist.
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